[bookmark: _GoBack]1. Напишите схему эвтектического превращения железо-углеродистого сплава с 3,5% С. Как называется сплав, и какую структуру он имеет при комнатной температуре в соответствии с диаграммой Fe-C?
2. В чем сходство и различие структур сорбита закалки и сорбита отпуска? Какими видами термической обработки их получают?
