[bookmark: _GoBack]Начертите диаграмму состояния железо –цементит с указанием во всех ее областях фаз и структурных составляющих. Рассмотрите формирование структуры при охлаждении из жидкого состояния сплава, содержащего 0,5 % С. При температуре 740 оС для этого сплава определите содержание углерода в фазах и их количество.
